MOESSBAUEROVA SPEKTROSKOPIE

Excitace jader

λ = 0,125 nm

[image: image1.jpg]Obr. 3.86 Absorpee zafeni v jadrem vazanym v krystalové miizce. Cerné je
vyznadeno emitujici jadro a ¢arkovang jadro absorbujici foton y
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Obr. 3.85 Energetické hladiny Zeleza S'Fe,
vznikajictho z ¥7Co; hladina 14,4 keV je
tzv. Mossbauerova hladina

EZ — elektronovy zachyt




[image: image3.jpg]Tabulka 3.14 Vybrané nuklidy prokazujici

Mossbaueriv efekt

Energic fotond

Polotas excito-

3 ¥ vaného stavu
Nuklid
keV ns

Fe 14,4 98
1°Sn 23,9 18

¥ Au 77,3 1,8
Lt 28 16
WK 29,4 39
SINi 67,4 53
“Zn 93 9400
BKr 9.3 147
W7Ag 93 44.10°
125Te 36 1,5
133Cs 81 6,3





