
mm m celková m síta m objímky m čistá m součtová m procentuální

>8 501 402.6 5.2 93.2 650 100.0%

8 453.5 374.8 5.2 73.5 556.8 85.7%

4 500.9 352.4 5.2 143.3 483.3 74.4%

2 516.2 324.3 5.2 186.7 340 52.3%

1 366.7 283.2 5.2 78.3 153.3 23.6%

0.5 297.9 261 5.2 31.7 75 11.5%

0.25 258.8 245.2 5.2 8.4 43.3 6.7%

0.125 34.9 34.9 5.4%
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Zrnitostní křivka (Suchdol vz-8)
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Podíl jednotlivých frakcí (Suchdol vz-8)



frakce hmotnost podíl frakcí

>8 93.2 14%

4  ̶  8 73.5 11%
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  0.25 8.4 1%

<0.125 34.9 5%
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