PRAKTIKUM 15
PŘÍPRAVA LIHOVÉ LAKOVÉ BARVY, ODSTÍN ZLATÝ A ČERNÝ
Základní receptura:
Lak lihový připravený v rámci praktika 14	10 g
Barevná tinktura (koncentrát)			1 g


SMĚRNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

a) Nejprve se připraví koncentráty barevných tinktur:
Příprava zlaté tinktury: 
3 g neapolské žluti (UMTON) se rozpustí při teplotě laboratoře ve 20 g benátského terpentýnu.
Příprava černé tinktury: 
3 g kostní černě (UMTON) se rozpustí při teplotě laboratoře ve 20 g benátského terpentýnu.

b) Při teplotě laboratoře se přidá za míchání l g barevné tinktury do 10 g lihového laku připraveného v praktickém cvičení 14
c) Míchá se až do rozpuštění
d) Posoudí se kryvost: v případě nízké kryvosti se přidá 0,2 g barevné tinktury
e) Homogenní lak se ponechá na okně l týden zrát 
f) Obal se uzavře a označí.


 

 
