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• metamorfované 

– rula 
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Fyzikální vlastnosti hornin 

• hustota 

• pevnost 

• nasákavost 

• tvrdost 

• opotřeďitelŶost 
• barva 

• leštitelŶost 
• odlučŶost 



PoškozeŶí kaŵeŶe 

• ŵeĐhaŶiĐké zvětráváŶí 
• ĐheŵiĐké zvětráváŶí 

HϮO + SOϯ → H2SO4 

H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + CO2 +  H2O 

• ďiologiĐké zvětráváŶí 
• eroze 

– vodní  

– větrŶá 
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• polodrahokamy 

– křeŵeŶ 

– granát 

– tyrkys 

– topaz 

– nefrit 

– zirkon 

 





Cíle restaurování 

• Interpretovat předŵět, zjistit poškozeŶí 
předŵětu, identifikovat skryté informace 

(Ŷapř. zbytky jiných ŵateriálů) 

• Odstranit příčiŶy degradace – zpomalit 

korozní procesy 

• Udržet dosažeŶý stav (vhodný ochranný 

režiŵ) 



 



 



 



 



Průzkuŵ 

• Materiály použité při výroďě předŵětu, 

způsoď výroby (autor), výzdoby, účel 
• Podmínky v ŶiĐhž se předŵět nacházel 

(nachází) 

• Aktuální stav předŵětu 

• Materiály z druhotných zásahů (při 
rekonzervaci) 

 



Historické metody 

• odstraňováŶí polychromie 

• čištěŶí 
• petrifikace  

• lepení 

• tmelení 

 



OďeĐŶý postup ošetřeŶí 

• čištěŶí 
• desalinace 

• petrifikace 

• likvidace bionapadení 

• lepení 

• tmelení 

• retušováŶí 
• hydrofobizace 



Děkuji za pozorŶost 


